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本計算書は，原子炉圧力容器の強度計算書である。 
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1. 胴板の強度計算 

 1.1 一般事項 

      本章は，原子炉圧力容器胴板の強度計算である。 

 

  1.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図1－1に示す。 

 

  1.1.2 考慮する荷重 

考慮した各荷重を「Ⅴ-2-3-4-1-1 原子炉圧力容器の応力解析の方針」（以下「応力解

析の方針」という。）の5章に示す。 

 

  1.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表1－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図1－1 形状・寸法・材料・応力評価点（胴板）（単位：mm） 
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 1.2 計算条件 

  1.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図1－1に示す。 

 

  1.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  1.2.3 材料 

       各部の材料を図1－1に示す。 

 

  1.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 1.3 応力計算 

  1.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図1－1に示す。 

 

  1.3.2 外荷重による応力 

   1.3.2.1 荷重条件（L23） 

          胴板に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 1.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，胴板について行う。 

 

  1.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表1－2に示す。 

表1－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  1.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表1－3に示す。 

表1－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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表1－2  胴板の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 182  326  

  P01'

  P02' 182  326  

  P03

  P04 182  326  

  P03'

  P04' 182  326  

  P05

  P06 182  326  

  P05'

  P06' 182  326  

  P07

  P08 182  326  

  P07'

  P08' 182  326  

供用状態Ｅ
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表1－3  胴板の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 182  490  

  P01'

  P02' 182  490  

  P03

  P04 182  490  

  P03'

  P04' 182  490  

  P05

  P06 182  490  

  P05'

  P06' 182  490  

  P07

  P08 182  490  

  P07'

  P08' 182  490  

供用状態Ｅ
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2. 主フランジ，上部鏡板及びスタッドボルトの強度計算 

 2.1 一般事項 

      本章は，原子炉圧力容器主フランジ，上部鏡板及びスタッドボルトの強度計算である。 

 

  2.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図2－1に示す。 

 

  2.1.2 計算結果の概要 

計算結果の概要を表2－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，各部分ごとに一次応力評価の厳しくなる評価面

を，各部分を代表する応力評価面として記載している。 
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図2－1 形状・寸法・材料・応力評価点（主フランジ，上部鏡板及びスタッドボルト） 

（単位：mm）
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 2.2 計算条件 

  2.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図2－1に示す。 

 

  2.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  2.2.3 材料 

       各部の材料を図2－1に示す。 

 

  2.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 2.3 応力計算 

  2.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図2－1に示す。 

 

 2.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，主フランジ，上部鏡板及びスタッドボルトについて行う。 

 

  2.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表2－2に示す。 

表2－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  2.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表2－3に示す。 

表2－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 

 

  2.4.3 スタッドボルトの平均引張応力の評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表2－4に示す。 

表2－4より，供用状態Ｅの平均引張応力の最大値は，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 
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  2.4.4 スタッドボルトの平均引張＋曲げ応力の評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表2－5に示す。 

表2－5より，供用状態Ｅの平均引張＋曲げ応力の最大値は，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表2－2  主フランジ及び上部鏡板の

一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 144 326 

  P03

  P04 144 320 

  P05

  P06 182 320 

  P07

  P08 182 326 

供用状態Ｅ
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表2－3  主フランジ及び上部鏡板の

一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 196 490 

  P03

  P04 182 480 

  P05

  P06 163 480 

  P07

  P08 176 490 

供用状態Ｅ
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表2－4　スタッドボルトの平均引張応力の評価のまとめ

（単位：MPa）

平均引張応力の 許容値

最大値 (2/3)・Ｓｕ

P09

P10 268 572

状態 供用状態Ｅ

評価面

表2－5　スタッドボルトの平均引張＋曲げ応力の評価のまとめ

（単位：MPa）

平均引張＋曲げ 許容値

応力の最大値 Ｓｕ

P09 358 859

P10 178 859

状態 供用状態Ｅ

評価点
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3. 下部鏡板の強度計算 

 3.1 一般事項 

      本章は，原子炉圧力容器下部鏡板の強度計算である。 

 

  3.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図3－1に示す。 

 

  3.1.2 考慮する荷重 

         考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  3.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表3－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-2 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その１）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図3－1 形状・寸法・材料・応力評価点（下部鏡板）（単位：mm）
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 3.2 計算条件 

  3.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図3－1に示す。 

 

  3.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  3.2.3 材料 

       各部の材料を図3－1に示す。 

 

  3.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 3.3 応力計算 

  3.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図3－1に示す。 

 

  3.3.2 外荷重による応力 

   3.3.2.1 荷重条件（L23） 

          下部鏡板に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 3.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，下部鏡板について行う。 

 

  3.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

応力評価面P01－P02及びP01'－P02'について，供用状態Ｅにおける評価をまとめて， 

表3－2に示す。 

なお，その他の応力評価面は，一次一般膜応力に分類される応力は存在しない。 

表3－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  3.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表3－3に示す。 

表3－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 184 326 

  P01'

  P02' 184 326 

 供用状態Ｅ

表3－2  下部鏡板の一次一般膜応力強さの評価のまとめ
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(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 203 490 

  P01'

  P02' 203 490 

  P03

  P04 194 490 

  P03'

  P04' 194 490 

  P05

  P06 98 490 

  P05'

  P06' 98 490 

  P07

  P08 97 490 

  P07'

  P08' 97 490 

  P09

  P10 89 490 

  P09'

  P10' 89 490 

  P11

  P12 97 490 

  P11'

  P12' 96 490 

  P13

  P14 95 490 

  P13'

  P14' 95 490 

  P15

  P16 95 490 

  P15'

  P16' 95 490 

  P17

  P18 89 490 

  P17'

  P18' 89 490 

  P19

  P20 51 490 

  P19'

  P20' 54 490 

  P21

  P22 53 490 

  P21'

  P22' 56 490 

 供用状態Ｅ

表3－3  下部鏡板の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ
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4. 制御棒駆動機構ハウジング貫通部の強度計算 

 4.1 一般事項 

      本章は，制御棒駆動機構ハウジング貫通部の強度計算である。 

 

  4.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図4－1に示す。 

 

  4.1.2 考慮する荷重 

         考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  4.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表4－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 

 

注：以下，制御棒駆動機構ハウジングを「ハウジング」，制御棒駆動機構ハウジング貫通部 

スタブチューブを「スタブチューブ」という。 
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図4－1 形状・寸法・材料・応力評価点（制御棒駆動機構ハウジング貫通部）（単位：mm） 
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 4.2 計算条件 

  4.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図4－1に示す。 

 

  4.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  4.2.3 材料 

       各部の材料を図4－1に示す。 

 

  4.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 4.3 応力計算 

  4.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図4－1に示す。 

 

  4.3.2 外荷重による応力 

   4.3.2.1 荷重条件（L23，L24） 

          スタブチューブ及びハウジングに作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に 

示す。 

 

 4.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，スタブチューブ及びハウジングについて行う。 

 

  4.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表4－2に示す。 

表4－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  4.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表4－3に示す。 

表4－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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4.5 特別な評価 

スタブチューブについて，外圧及び軸圧縮応力の評価を行う。

  4.5.1 外圧の評価 

(1) 荷重

供用状態Ｅにおける外圧を表4－4に示す。

(2) 許容外圧

供用状態Ｅにおける許容外圧（Ｐａ）は，設計・建設規格 PVB-3210(3)a.より，次

式で求める。 

＝
3・Ｄ

4・Ｂ・ｔ
＝Ｐ

ｏ
ａ

＝13.65 MPa 

Ｂ値は次のようにして求める。 

＝1.28838＝
Ｄ

Ｌ

ｏ
 

＝12.1600＝
ｔ

Ｄｏ
 

ここで，Ｌ ：スタブチューブの最大長さ＝  mm 

Ｄｏ：スタブチューブの最小外径＝  mm 

ｔ ：スタブチューブの最小厚さ＝  mm 

これらを用いて，設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1及び図7より 

Ｂ＝83 MPa（302 ℃における値） 

(3) 外圧の評価

供用状態Ｅにおける外圧の評価を表4－5に示す。表4－5より，供用状態Ｅにおける

外圧は，許容外圧を超えない。 

  4.5.2 軸圧縮応力の評価 

   4.5.2.1 計算データ 

スタブチューブの内半径 Ｒi ＝  mm 

スタブチューブの最小厚さ ｔ ＝  mm 

スタブチューブの断面積

2

22

mm＝ ×＝π  　

－Ｒ＋ｔＲ･　Ａ＝π ｉｉ
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スタブチューブの断面係数 

35

44

mm10×＝3.05419×
4

π
＝  　

＋ｔＲ

－Ｒ＋ｔＲ
・
4

π
Ｚ＝

  

ｉ

ｉｉ  
 

 

   4.5.2.2 軸圧縮応力の評価 

供用状態Ｅにおいてスタブチューブに圧縮応力を生じさせる荷重は，表4－4に示す鉛

直力及びモーメントである。これらの組合せにより発生する圧縮応力の評価を行う。 

(1) 圧縮応力 

表4－4に示す荷重によって生じる供用状態Ｅでの圧縮応力は以下のように求める。 

＝
Ｚ

Ｍ
＋

Ａ

Ｖ
＝σｃ ＝ 9 MPa 

(2) 許容圧縮応力 

供用状態Ｅにおける許容圧縮応力は，以下の２つの値のうち小さい方の値を用いる。 

1.5･Ｓｍ＝1.5×164＝246 MPa 

1.5･Ｂ ＝1.5× 83＝124 MPa 

ここで， 

Ｓｍ＝164 MPa 

Ｂ ＝ 83 MPa 

このうちＢ値は，設計・建設規格 PVB-3117より，次のようにして求める。 

設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1より 

Ａ＝ ＝0.0246063＝
／ｔＲ

0.125
　

ｉ
 

を用いて，設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図7より 

Ｂ＝83 MPa （302 ℃における値） 

よって，許容圧縮応力は， 

σｃａ＝124 MPa 

 

供用状態Ｅにおける軸圧縮応力の評価を表4－6に示す。 

表4－6より，供用状態Ｅにおける圧縮応力の評価は，許容値を満足する。 
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表4－2  制御棒駆動機構ハウジング貫通部の

一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 34  334  

  P01'

  P02' 34  334  

  P03

  P04 52  334  

  P03'

  P04' 52  334  

  P05

  P06 58  260  

  P05'

  P06' 58  260  

  P07

  P08 3  260  

  P07'

  P08' 3  260  

 供用状態Ｅ
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表4－3  制御棒駆動機構ハウジング貫通部の

一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 148  476  

  P01'

  P02' 149  476  

  P03

  P04 33  460  

  P03'

  P04' 34  460  

  P05

  P06 44  363  

  P05'

  P06' 39  363  

  P07

  P08 14  363  

  P07'

  P08' 14  363  

 供用状態Ｅ
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表4－4 スタブチューブの外圧及び軸圧縮応力の評価に用いる荷重 

状態 
外圧 

（MPa） 

鉛直力 ＊1 

Ｖ (kN) 

モーメント ＊2

Ｍ (kN･m)

供用状態Ｅ 

注記 ＊1：「応力解析の方針」の5.1節に示すＶ１＋Ｖ２の値 

＊2：「応力解析の方針」の5.1節に示すＭ１＋Ｍ２＋（Ｈ１＋Ｈ２）・Ｌの値 

Ｌは，スタブチューブの最大長さ＝  mである。 

表4－5 スタブチューブの外圧の評価

状態 
外圧 

（MPa） 

許容外圧 

Ｐａ (MPa) 

供用状態Ｅ 

表4－6 スタブチューブの軸圧縮応力の評価 

状態 
軸圧縮応力 

σｃ（MPa） 

許容圧縮応力 

σｃａ （MPa） 

供用状態Ｅ 9 124 
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5. 中性子計測ハウジング貫通部の強度計算

 5.1 一般事項 

本章は，原子炉圧力容器中性子計測ハウジング貫通部（取替前／取替後）の強度計算であ 

る。 

  5.1.1 形状・寸法・材料 

本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図5－1に示す。 

  5.1.2 計算結果の概要 

計算結果の概要を表5－1に示す。 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，各部分ごとに一次応力評価の厳しくなる評価面

を，各部分を代表する応力評価面として記載している。 
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図5－1（1） 形状・寸法・材料・応力評価点（中性子計測ハウジング貫通部（取替前）） 

 （単位：mm）
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図 5－1（2） 形状・寸法・材料・応力評価点（中性子計測ハウジング貫通部（取替後）） 

 （単位：mm）
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5.2 計算条件 

  5.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図5－1に示す。 

 

  5.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

     内圧以外の全ての荷重は無視できるほど小さいため，強度計算は内圧のみについて行う。 

 

  5.2.3 材料 

       各部の材料を図5－1に示す。 

 

  5.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 5.3 応力計算 

  5.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図5－1に示す。 

 

 5.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，中性子計測ハウジング貫通部について行う。 

 

  5.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表5－2に示す。 

表5－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  5.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表5－3に示す。 

表5－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 

  

N
T
2
 
補

③
 
Ⅴ

-
3
-
3
-
1
 
R
0 

51



 

 

 

 

 

  

表5－2（1）  中性子計測ハウジング貫通部の

　　　　　　 一次一般膜応力強さの評価のまとめ（取替前）

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 0  260  

  P01'

  P02' 0  260  

  P03

  P04 51  260  

  P03'

  P04' 51  260  
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表5－2（2）  中性子計測ハウジング貫通部の

　　　　　 　一次一般膜応力強さの評価のまとめ（取替後）

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 0  284  

  P01'

  P02' 0  284  

  P03

  P04 38  284  

  P03'

  P04' 38  284  
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表5－3（1）  中性子計測ハウジング貫通部の

　　　　　　 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ（取替前）

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 10  359  

  P01'

  P02' 10  359  

  P03

  P04 104  359  

  P03'

  P04' 104  359  
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表5－3（2）  中性子計測ハウジング貫通部の

　　　　　　 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ（取替後）

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 19  402  

  P01'

  P02' 19  402  

  P03

  P04 75  402  

  P03'

  P04' 75  402  
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6. 再循環水出口ノズル（N1）の強度計算 

 6.1 一般事項 

      本章は，原子炉圧力容器再循環水出口ノズル（N1）の強度計算である。 

 

  6.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図6－1に示す。 

 

  6.1.2 考慮する荷重 

         考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  6.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表6－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図6－1 形状・寸法・材料・応力評価点（再循環水出口ノズル（N1））（単位：mm） 
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 6.2 計算条件 

  6.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図6－1に示す。 

 

  6.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  6.2.3 材料 

       各部の材料を図6－1に示す。 

 

  6.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 6.3 応力計算 

  6.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図6－1に示す。 

 

  6.3.2 外荷重による応力 

   6.3.2.1 荷重条件（L04） 

          再循環水出口ノズル（N1）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 6.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，再循環水出口ノズル（N1）について行う。 

 

  6.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表6－2に示す。 

表6－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  6.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表6－3に示す。 

表6－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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表6－2  再循環水出口ノズル（N1）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 81 248 

  P01'

  P02' 81 248 

  P03

  P04 79 248 

  P03'

  P04' 79 248 

  P05

  P06 67 248 

  P05'

  P06' 67 248 

  P07

  P08 85 320 

  P07'

  P08' 85 320 
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表6－3  再循環水出口ノズル（N1）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 81 331 

  P01'

  P02' 81 331 

  P03

  P04 79 332 

  P03'

  P04' 79 332 

  P05

  P06 67 335 

  P05'

  P06' 67 335 

  P07

  P08 85 427 

  P07'

  P08' 85 427 
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7. 再循環水入口ノズル（N2）の強度計算 

 7.1 一般事項 

      本章は，原子炉圧力容器再循環水入口ノズル（N2）の強度計算である。 

 

  7.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図7－1に示す。 

 

  7.1.2 考慮する荷重 

         考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  7.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表7－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図7－1 形状・寸法・材料・応力評価点（再循環水入口ノズル（N2））（単位：mm） 
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 7.2 計算条件 

  7.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図7－1に示す。 

 

  7.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  7.2.3 材料 

       各部の材料を図7－1に示す。 

 

  7.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 7.3 応力計算 

  7.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図7－1に示す。 

 

  7.3.2 外荷重による応力 

   7.3.2.1 荷重条件（L04） 

          再循環水入口ノズル（N2）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 7.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，再循環水入口ノズル（N2）について行う。 

 

  7.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表7－2に示す。 

表7－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  7.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表7－3に示す。 

表7－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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表7－2  再循環水入口ノズル（N2）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 74  248  

  P01'

  P02' 74  248  

  P03

  P04 38  248  

  P03'

  P04' 38  248  

  P05

  P06 38  248  

  P05'

  P06' 38  248  

  P07

  P08 15  248  

  P07'

  P08' 15  248  

  P09

  P10 49  320  

  P09'

  P10' 49  320  

  P11

  P12 25  232  

  P11'

  P12' 25  232  
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表7－3  再循環水入口ノズル（N2）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 74  336  

  P01'

  P02' 74  336  

  P03

  P04 41  349  

  P03'

  P04' 38  349  

  P05

  P06 40  349  

  P05'

  P06' 38  349  

  P07

  P08 53  335  

  P07'

  P08' 60  335  

  P09

  P10 50  442  

  P09'

  P10' 48  442  

  P11

  P12 78  306  

  P11'

  P12' 89  306  
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8. 主蒸気ノズル（N3）の強度計算 

 8.1 一般事項 

      本章は，原子炉圧力容器主蒸気ノズル（N3）の強度計算である。 

 

  8.1.1 形状・寸法・材料 

         本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図8－1に示す。 

 

  8.1.2 考慮する荷重 

         考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  8.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表8－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図8－1 形状・寸法・材料・応力評価点（主蒸気ノズル（N3））（単位：mm） 
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 8.2 計算条件 

  8.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図8－1に示す。 

 

  8.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  8.2.3 材料 

       各部の材料を図8－1に示す。 

 

  8.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 8.3 応力計算 

  8.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図8－1に示す。 

 

  8.3.2 外荷重による応力 

   8.3.2.1 荷重条件（L04） 

          主蒸気ノズル（N3）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 8.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，主蒸気ノズル（N3）について行う。 

 

  8.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表8－2に示す。 

表8－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  8.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表8－3に示す。 

表8－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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表8－2  主蒸気ノズル（N3）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 87 292 

  P01'

  P02' 87 292 

  P03

  P04 85 292 

  P03'

  P04' 85 292 

  P05

  P06 85 320 

  P05'

  P06' 85 320 

 供用状態Ｅ
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表8－3  主蒸気ノズル（N3）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 87 389 

  P01'

  P02' 87 389 

  P03

  P04 85 389 

  P03'

  P04' 85 389 

  P05

  P06 85 427 

  P05'

  P06' 85 427 

 供用状態Ｅ
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9. 給水ノズル（N4）の強度計算 

 9.1 一般事項 

    本章は，原子炉圧力容器給水ノズル（N4）の強度計算である。 

 

  9.1.1 形状・寸法・材料 

       本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図9－1に示す。 

 

  9.1.2 考慮する荷重 

       考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  9.1.3 計算結果の概要 

       計算結果の概要を表9－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-2 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その１）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図9－1 形状・寸法・材料・応力評価点（給水ノズル（N4））（単位：mm） 
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 9.2 計算条件 

  9.2.1 解析範囲 

       解析範囲を図9－1に示す。 

 

  9.2.2 重大事故等時の条件 

       重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  9.2.3 材料 

       各部の材料を図9－1に示す。 

 

  9.2.4 物性値及び許容応力 

       物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 9.3 応力計算 

  9.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図9－1に示す。 

 

  9.3.2 外荷重による応力 

   9.3.2.1 荷重条件（L04） 

          給水ノズル（N4）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 9.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，給水ノズル（N4）について行う。 

 

  9.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表9－2に示す。 

表9－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す許

容応力を満足する。 

 

  9.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表9－3に示す。 

表9－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に

示す許容応力を満足する。 
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(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 80 292 

  P01'

  P02' 80 292 

  P03

  P04 49 292 

  P03'

  P04' 49 292 

  P05

  P06 66 292 

  P05'

  P06' 66 292 

  P07

  P08 2 292 

  P07'

  P08' 2 292 

  P09

  P10 5 292 

  P09'

  P10' 5 292 

  P11

  P12 66 320 

  P11'

  P12' 66 320 

  P13

  P14 3 334 

  P13'

  P14' 3 334 

  P15

  P16 3 232 

  P15'

  P16' 3 232 

  P17

  P18 3 232 

  P17'

  P18' 3 232 

 供用状態Ｅ

表9－2  給水ノズル（N4）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ
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(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 80 391 

  P01'

  P02' 80 391 

  P03

  P04 49 403 

  P03'

  P04' 49 403 

  P05

  P06 66 394 

  P05'

  P06' 66 394 

  P07

  P08 2 401 

  P07'

  P08' 3 401 

  P09

  P10 4 382 

  P09'

  P10' 8 382 

  P11

  P12 66 433 

  P11'

  P12' 66 433 

  P13

  P14 3 442 

  P13'

  P14' 6 442 

  P15

  P16 3 307 

  P15'

  P16' 6 307 

  P17

  P18 3 307 

  P17'

  P18' 5 307 

 供用状態Ｅ

表9－3  給水ノズル（N4）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ
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10. 炉心スプレイノズル（N5）の強度計算 

 10.1 一般事項 

本章は，原子炉圧力容器炉心スプレイノズル（N5）（低圧／高圧）の強度計算である。 

 

  10.1.1 形状・寸法・材料 

本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図10－1に示す。 

 

  10.1.2 考慮する荷重 

考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  10.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表10－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図10－1 形状・寸法・材料・応力評価点（炉心スプレイノズル（N5））（単位：mm） 
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 10.2 計算条件 

  10.2.1 解析範囲 

解析範囲を図10－1に示す。 

 

  10.2.2 重大事故等時の条件 

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  10.2.3 材料 

各部の材料を図10－1に示す。 

 

  10.2.4 物性値及び許容応力 

物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.6節による。 

 

 10.3 応力計算 

  10.3.1 応力評価点 

       応力評価点の位置を図10－1に示す。 

 

  10.3.2 外荷重による応力 

   10.3.2.1 荷重条件（L04） 

          炉心スプレイノズル（N5）（低圧／高圧）に作用する外荷重を「応力解析の方針」

の5.1節に示す。 

 

 10.4 応力強さの評価 

    応力強さの評価は，炉心スプレイノズル（N5）（低圧／高圧）について行う。 

 

  10.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表10－2に示す。 

表10－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  10.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表10－3に示す。 

表10－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表10－2（1）  低圧炉心スプレイノズル（N5）の

一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 101 292 

  P01'

  P02' 101 292 

  P03

  P04 87 292 

  P03'

  P04' 87 292 

  P05

  P06 10 292 

  P05'

  P06' 10 292 

  P07

  P08 47 320 

  P07'

  P08' 47 320 

  P09

  P10 8 232 

  P09'

  P10' 8 232 

 供用状態Ｅ
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表10－2（2）  高圧炉心スプレイノズル（N5）の

一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 101 292 

  P01'

  P02' 101 292 

  P03

  P04 87 292 

  P03'

  P04' 87 292 

  P05

  P06 10 292 

  P05'

  P06' 10 292 

  P07

  P08 47 320 

  P07'

  P08' 47 320 

  P09

  P10 8 232 

  P09'

  P10' 8 232 

 供用状態Ｅ
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表10－3（1）  低圧炉心スプレイノズル（N5）の

一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 101 388 

  P01'

  P02' 101 388 

  P03

  P04 87 389 

  P03'

  P04' 87 389 

  P05

  P06 10 384 

  P05'

  P06' 20 384 

  P07

  P08 47 442 

  P07'

  P08' 47 442 

  P09

  P10 7 308 

  P09'

  P10' 15 308 

 供用状態Ｅ
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表10－3（2）  高圧炉心スプレイノズル（N5）の

一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 101 388 

  P01'

  P02' 101 388 

  P03

  P04 87 389 

  P03'

  P04' 87 389 

  P05

  P06 10 384 

  P05'

  P06' 20 384 

  P07

  P08 47 442 

  P07'

  P08' 47 442 

  P09

  P10 7 308 

  P09'

  P10' 15 308 

 供用状態Ｅ
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11. 上鏡スプレイノズル（N6）の強度計算 

 11.1 一般事項 

本章は，原子炉圧力容器上鏡スプレイノズル（N6）の強度計算である。 

 

  11.1.1 形状・寸法・材料 

本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図11－1に示す。 

 

  11.1.2 考慮する荷重 

考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  11.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表11－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図 11－1 形状・寸法・材料・応力評価点（上鏡スプレイノズル（N6））（単位：mm） 
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 11.2 計算条件 

  11.2.1 解析範囲 

解析範囲を図11－1に示す。 

 

  11.2.2 重大事故等時の条件 

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  11.2.3 材料 

各部の材料を図11－1に示す。 

 

  11.2.4 物性値及び許容応力 

物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 11.3 応力計算 

  11.3.1 応力評価点 

応力評価点の位置を図11－1に示す。 

 

  11.3.2 外荷重による応力 

   11.3.2.1 荷重条件（L04） 

上鏡スプレイノズル（N6）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 11.4 応力強さの評価 

応力強さの評価は，上鏡スプレイノズル（N6）について行う。 

 

  11.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表11－2に示す。 

表11－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  11.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表11－3に示す。 

表11－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表11－2  上鏡スプレイノズル（N6）の

         一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 49 292 

  P01'

  P02' 49 292 

  P03

  P04 49 292 

  P03'

  P04' 49 292 

  P05

  P06 49 320 

  P05'

  P06' 49 320 

 供用状態Ｅ
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表11－3  上鏡スプレイノズル（N6）の

         一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 122 402 

  P01'

  P02' 129 402 

  P03

  P04 115 402 

  P03'

  P04' 120 402 

  P05

  P06 48 441 

  P05'

  P06' 48 441 
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12. ベントノズル（N7）の強度計算 

 12.1 一般事項 

       本章は，原子炉圧力容器ベントノズル（N7）の強度計算である。 

 

  12.1.1 形状・寸法・材料 

          本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図12－1に示す。 

 

  12.1.2 考慮する荷重 

          考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  12.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表12－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図12－1 形状・寸法・材料・応力評価点（ベントノズル（N7））（単位：mm） 
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 12.2 計算条件 

  12.2.1 解析範囲 

        解析範囲を図12－1に示す。 

 

  12.2.2 重大事故等時の条件 

        重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  12.2.3 材料 

        各部の材料を図12－1に示す。 

 

  12.2.4 物性値及び許容応力 

        物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 12.3 応力計算 

  12.3.1 応力評価点 

        応力評価点の位置を図12－1に示す。 

 

  12.3.2 外荷重による応力 

   12.3.2.1 荷重条件（L04） 

           ベントノズル（N7）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 12.4 応力強さの評価 

     応力強さの評価は，ベントノズル（N7）について行う。 

 

  12.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表12－2に示す。 

表12－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  12.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表12－3に示す。 

表12－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表12－2  ベントノズル（N7）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 20 292 

  P01'

  P02' 20 292 

  P03

  P04 46 292 

  P03'

  P04' 46 292 

  P05

  P06 46 320 

  P05'

  P06' 46 320 
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表12－3  ベントノズル（N7）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 161 438 

  P01'

  P02' 161 438 

  P03

  P04 130 404 

  P03'

  P04' 131 404 

  P05

  P06 46 443 

  P05'

  P06' 46 443 

 供用状態Ｅ
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13. ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）の強度計算 

 13.1 一般事項 

       本章は，原子炉圧力容器ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）の強度計算である。 

 

  13.1.1 形状・寸法・材料 

          本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図13－1に示す。 

 

  13.1.2 考慮する荷重 

          考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  13.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表13－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 

  

N
T
2
 
補

③
 
Ⅴ

-
3
-
3
-
1
 
R
0 

101



図13－1 形状・寸法・材料・応力評価点（ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）） 

（単位：mm） 
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 13.2 計算条件 

  13.2.1 解析範囲 

        解析範囲を図13－1に示す。 

 

  13.2.2 重大事故等時の条件 

        重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  13.2.3 材料 

        各部の材料を図13－1に示す。 

 

  13.2.4 物性値及び許容応力 

物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 13.3 応力計算 

  13.3.1 応力評価点 

        応力評価点の位置を図13－1に示す。 

 

  13.3.2 外荷重による応力 

   13.3.2.1 荷重条件（L04） 

           ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）に作用する外荷重を「応力解析の方針」 

         の5.1節に示す。 

 

 13.4 応力強さの評価 

     応力強さの評価は，ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）について行う。 

 

  13.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表13－2に示す。 

表13－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  13.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表13－3に示す。 

表13－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表13－2  ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）の

一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 59 248 

  P01'

  P02' 59 248 

  P03

  P04 53 248 

  P03'

  P04' 53 248 

  P05

  P06 27 248 

  P05'

  P06' 27 248 

  P07

  P08 45 320 

  P07'

  P08' 45 320 
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表13－3  ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（N8）の

         一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 68 338 

  P01'

  P02' 63 338 

  P03

  P04 62 341 

  P03'

  P04' 58 341 

  P05

  P06 30 362 

  P05'

  P06' 28 362 

  P07

  P08 49 444 

  P07'

  P08' 45 444 
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14. 差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10）の強度計算 

 14.1 一般事項 

本章は，原子炉圧力容器差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10）の強度計算である。 

 

  14.1.1 形状・寸法・材料 

本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図14－1に示す。 

 

  14.1.2 考慮する荷重 

考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  14.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表14－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図14－1 形状・寸法・材料・応力評価点（差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10））（単位：mm） 
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 14.2 計算条件 

  14.2.1 解析範囲 

解析範囲を図14－1に示す。 

 

  14.2.2 重大事故等時の条件 

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  14.2.3 材料 

各部の材料を図14－1に示す。 

 

  14.2.4 物性値及び許容応力 

物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 14.3 応力計算 

  14.3.1 応力評価点 

応力評価点の位置を図14－1に示す。 

 

  14.3.2 外荷重による応力 

   14.3.2.1 荷重条件（L04） 

差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の

5.1節に示す。 

 

 14.4 応力強さの評価 

応力強さの評価は，差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10）について行う。 

 

  14.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表14－2に示す。 

表14－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  14.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表14－3に示す。 

表14－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表14－2  差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10）の

一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 1 248 

  P01'

  P02' 1 248 

  P03

  P04 5 334 

  P03'

  P04' 6 334 

  P05

  P06 1 334 

  P05'

  P06' 1 334 

  P07

  P08 31 334 

  P07'

  P08' 31 334 

  P09

  P10 48 248 

  P09'

  P10' 48 248 
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表14－3  差圧検出・ほう酸水注入管ノズル（N10）の

一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 2 355 

  P01'

  P02' 2 355 

  P03

  P04 5 501 

  P03'

  P04' 6 501 

  P05

  P06 5 481 

  P05'

  P06' 5 481 

  P07

  P08 100 481 

  P07'

  P08' 106 481 

  P09

  P10 47 343 

  P09'

  P10' 47 343 
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16. ドレンノズル（N15）の強度計算 

 16.1 一般事項 

       本章は，原子炉圧力容器ドレンノズル（N15）の強度計算である。 

 

  16.1.1 形状・寸法・材料 

          本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図16－1に示す。 

 

  16.1.2 考慮する荷重 

          考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  16.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表16－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図 16－1 形状・寸法・材料・応力評価点（ドレンノズル（N15））（単位：mm） 
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 16.2 計算条件 

  16.2.1 解析範囲 

        解析範囲を図16－1に示す。 

 

  16.2.2 重大事故等時の条件 

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  16.2.3 材料 

        各部の材料を図16－1に示す。 

 

  16.2.4 物性値及び許容応力 

物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 16.3 応力計算 

  16.3.1 応力評価点 

        応力評価点の位置を図16－1に示す。 

 

  16.3.2 外荷重による応力 

   16.3.2.1 荷重条件（L04） 

ドレンノズル（N15）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 16.4 応力強さの評価 

     応力強さの評価は，ドレンノズル（N15）について行う。 

 

  16.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表16－2に示す。 

表16－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  16.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表16－3に示す。 

表16－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表16－2  ドレンノズル（N15）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 36 292 

  P01'

  P02' 36 292 

  P03

  P04 21 292 

  P03'

  P04' 21 292 
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表16－3  ドレンノズル（N15）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 36 416 

  P01'

  P02' 35 416 

  P03

  P04 127 438 

  P03'

  P04' 135 438 

 供用状態Ｅ

N
T
2
 
補

③
 
Ⅴ

-
3
-
3
-
1
 
R
0 

118



 

17. 低圧注水ノズル（N17）の強度計算 

 17.1 一般事項 

本章は，原子炉圧力容器低圧注水ノズル（N17）の強度計算である。 

 

  17.1.1 形状・寸法・材料 

本章で解析する箇所の形状・寸法・材料を図17－1に示す。 

 

  17.1.2 考慮する荷重 

考慮した各荷重を「応力解析の方針」の5章に示す。 

 

  17.1.3 計算結果の概要 

計算結果の概要を表17－1に示す。 

 

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，「Ⅴ-2-3-4-1-3 原子炉圧力容器の耐震性につ

いての計算書（その２）」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載して

いる。 
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図17－1 形状・寸法・材料・応力評価点（低圧注水ノズル（N17））（単位：mm） 
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 17.2 計算条件 

  17.2.1 解析範囲 

解析範囲を図17－1に示す。 

 

  17.2.2 重大事故等時の条件 

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の5.2節に示す。 

 

  17.2.3 材料 

各部の材料を図17－1に示す。 

 

  17.2.4 物性値及び許容応力 

物性値及び許容応力は，「応力解析の方針」の4.4節及び4.5節による。 

 

 17.3 応力計算 

  17.3.1 応力評価点 

応力評価点の位置を図17－1に示す。 

 

  17.3.2 外荷重による応力 

   17.3.2.1 荷重条件（L04） 

低圧注水ノズル（N17）に作用する外荷重を「応力解析の方針」の5.1節に示す。 

 

 17.4 応力強さの評価 

応力強さの評価は，低圧注水ノズル（N17）について行う。 

 

  17.4.1 一次一般膜応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表17－2に示す。 

表17－2より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節に示す

許容応力を満足する。 

 

  17.4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価 

供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表17－3に示す。 

表17－3より，供用状態Ｅの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の4.5節

に示す許容応力を満足する。 
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表17－2  低圧注水ノズル（N17）の一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 101 292 

  P01'

  P02' 101 292 

  P03

  P04 60 292 

  P03'

  P04' 60 292 

  P05

  P06 12 292 

  P05'

  P06' 12 292 

  P07

  P08 46 320 

  P07'

  P08' 46 320 

  P09

  P10 8 232 

  P09'

  P10' 8 232 
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表17－3  低圧注水ノズル（N17）の一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

評価面

応力 許容値

強さ

  P01

  P02 101 387 

  P01'

  P02' 101 387 

  P03

  P04 60 397 

  P03'

  P04' 60 397 

  P05

  P06 12 381 

  P05'

  P06' 27 381 

  P07

  P08 46 443 

  P07'

  P08' 46 443 

  P09

  P10 8 307 

  P09'

  P10' 18 307 
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